

Вълна



История: Чистата вълна е най-старата тъкан, използвана от човечеството. Хиляди години преди Христа в Египет и в Китай са отглеждали овце за вълна. Преди появата на ножици вълната е била оскубвана, ножиците са се появили по-късно.
Химичен състав и производство: Вълнената нишка се състои от вериги от протеинови молекули (Кератин) и по консистенция е подобна на човешката коса. За да се произведе чистата вълна първо се подстригва руното на овцата, след изпиране тази вълна се преде на прежда. Качеството на вълната има голямо значение. За производството на облекло се използва така наречената фина вълна, най-вече от мериносова овца. Държавата номер едно по производство на вълна е Австралия и вълната, която се използва за продуктите на Дисана, също е от Австралия. Нова Зеландия и Аржентина също са важни производители на вълна.
Качества: Вълната задържа топлината на тялото, защото нейните естествено накъдрени влакна задържат много въздух. Вълната уравновесява температурата и осигурява допълнителна топлина в студено време. Позволява на кожата да диша. Чистата вълна може да попие течност повече от една трета от собственото си тегло, без да се усеща влажна. Благодарение на това, че съдържа ланолин, осигурява защита от намокряне  – на повърхността й се формират капки вода. Ето защо вълнените гащички в системата от пелени Дисана не позволяват влагата да протече навън. Вълната не е електростатично заредена, по тази причина привличането на мръсотия и неприятна миризма е минимално. Едно от най-големите предимства на вълната е нейната гъвкава текстура, която я прави устойчива срещу намачкване. 


Въ̀лна е съвкупността от космите на различни видове животни (в България най-често овце) и има стопанско значение като материал в текстилната промишленост. От суровата вълна след почистване и изпридане се получава вълнена нишка, от която може да се плетат дрехи (напр. пуловери) или да се тъкат вълнени платове.
Първоначално хората са използвали нещавени кожи за защита от студа през нощта или през зимата. Предполага се, че развитието на скотовъдството е създало предпоставките за използването на животински влакна като материал за направата на дрехи.
Видове вълна

Вълнените влакна са изключително ценна суровина в текстилната промишленост. Те се получават от овце, кози, зайци, лама, вигуна, алпака, гуантако. Най-голямо значение имат влакната от овца вълна.
Най-големите производители и износители на вълна са: Австралия, Нова Зеландия, Южна Африка, Аржентина, Уругвай, бившите Съветски републики, Монголия, Китай, Иран, Ирак и др.
В Република България до 1989 г. производството на вълна е възлизало на 30÷35 хил.t вълна годишно. Големите производители на вълна я предлагат на международният пазар като: прана; непрана; на ленти; отпадък от къси влакна (кемлинг); силно замърсена вълна и др. Овчата вълна се подразделя още на: табашка и възобновена. Табашката вълна се добива чрез стригане и извличане на кожите от заклани животни. Възобновената вълна се получава посредством регенериране на изрезки, както и от нишки отпаднали от тъкачното или трикотажно производство.
Има 6 различни качества вълна на овце във функция от: дебелината, дължината, чистотата, здравината, свързването на вълнените влакна помежду си или в кичурите (щапели): Най-качествената вълна е по плешките – 1. Вълната с добра равномерност по дебелина и дължина на влакната е разположена от двете страни на гърба – 2. Тази от шията, тила и гърба – 3 е дълга, но по-груба и неравномерна. Вълната по челото, корема и задните бутове – 5 е силно замърсена и 

сплъстена, а около опашката – 6 е най-некачествена. Горната област на животното е възприето да се казва купрон. В тази област дермата на овцата е най-дебела, най-добре “диша” кожата ѝ. Следователно кръвообращението на овцата е по-добро. При тези природни дадености получаваната вълна е най-качествена. Такава е българската порода каракачанската, плевенската и др.Руната вълна, сваляни при стригане от животните не е еднородна по качество.Вълнените влакна имат следният строеж: а-пухови, б-преходни, в-осилести и г-мъртви.
Най-качествени са пуховите влакна, липсва им сърцевинен слой, люспите са малки по размер, плътно преминават една към друга и са къдрави. Те са със специфична здравина от порядъка на 20÷25 cN/tex. Преходните влакна са с прекъснат сърцевинен слой, те са по груби и с по-малка еластичност от предишните, при тях люспите са по-големи и са със специфична здравина в границите от 20÷28 cN/tex.
Добре очертан е сърцевиният слой на осилестите влакна. Те са с по-ниска здравина - 15÷18 cN/tex, с по-малка еластичност и са по-матови. Последните, мъртвите влакна, са най-груби и некачествени. Сърцевиният слой заема до 90% от напречното сечение, значително по дебели са, а здравината им е под 10 cN/tex. Те са с ниска разтегливост до скъсване.
Вълненото влакно е изградено от три слоя: външен люспест, междинен корков и сърцевинен.
Поради големият брой породи и кръстоски овце, влакната се разделят на: мериносови, мериносоподобни (фини кросбредни), меки и остри, наричани още кросбредни и шевиотни.
Вълната на мериносовите овце се счита за една от най-качествените. Влакното от нея (известно като мохер) е леко и с много добра топлоизолация.



С развитието си британската текстилна промишленост открива като материал вълната от камили.В Латинска Америка вълната на ламите се използва за направата на известното наметало пончо и на други облекла.
козa
Кашмир
Добива се от руното на едноименна тибетска коза. Отделянето на фината козина от дългите и груби спластени краища е доста трудно. Тези влакна често се смесват с памучни, копринени или вълнени от домашна овца – най-вече заради здравината на косъма на козата. 

зайци
Заешката вълна (пух) се снема чрез стригане, ресане и скубане. При снемането на пуха чрез стригане заекът се поставя между коленете или на маса. С немного гъст гребен влакната се сресват така, че по гърба да се образува линия

лама
Cъстои се от прави, понякога твърди осилести влакна, които се изресват в процеса на предене, и от тънки, леко накъдрени пухови влакна. Животното се стриже частично веднъж на 2 години, за да се осигури защитата му от суровите планински условия; добивът е 2-4 кг. Тази вълна се използва при производството на висококачествени развласени платове за палта и леки одеяла.

вигуна
Палтата от тази вълна са най-меките на света. Вигуната е член на семейство “лами”, но е по-малка и неопитомена. Намира се под опеката на Закона за защита на застрашените видове и нейната вълна е много скъпа – хиляди долари за метър от преждата. 










[bookmark: _GoBack]Алпака
Фина, мека, лъскава вълна от алпака - преживно животно от семейство камили, което живее в южноамериканските Анди. Руното му е резултат от приспособяване към околната среда. Стригането се извършва частично веднъж на всеки две години, за да се осигури запазване на защитата срещу суровите условия; настригът е между 2 kg и 4 kg. Използва се при производството на лъскави платове и висококачествени платове от щрайхгарна прежда от тип камилска вълна. 

Мохер
Добива се от ангорска коза. Нишката е много еластична и здрава. Мохерът, обаче, не е толкова мек, колкото останалите. Този тип вълна притежава уникален блясък, който има свойството да се променя според атмосферните условия. Мохерът често се използва в домакинството и за направата на всякакви видове облекла. 

